
Fluorspar concentrate lump / pellet

Sample name CaF2 CaCO3 SiO2 P S W (H2O)
(%) (%) (%) (%) (%) (%)

FO-92 93,26 1,2 1,94 0,014 0,28 0,2

lump size, мм %
10-35 > 95

 - 10 < 1


